
АО «АВТОВАЗ»

Дирекция по техническому обслуживанию автомобилей

	ОАО НВП «Инженерно-технический 

центр АвтоВАЗтехобслуживание»

   Исходящий № 70000–95
«__22__» _____02______ 2002 г.

Самарская обл., г. Тольятти


	Руководителям предприятий 

«АвтоВАЗтехобслуживание»

        По гарантийной работе


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №  4-2002
(в дополнение к предписанию №  27-2001)

Об устранении дефекта «Поверхност-
ная коррозия сварных соединений»

В последнее время увеличилось количество замен автомобилей в судебном порядке по дефекту «следы коррозии». При этом решающим моментом принятия такого решения являются выводы независимой экспертизы по отсутствию технологии ремонта данного дефекта на станциях техобслуживания.

Обращаю Ваше внимание, что рекомендации по устранению указанного дефекта были направлены Вам предписанием № 27-2001 исх. № 70000-639 от 5.10.01.

В дополнение к этому для руководства в работе направляю Вам ТИ 3100.25100.80020 «Устранение дефекта «Поверхностная коррозия сварных соединений, зафланцовок, мест соединения деталей кузова».

Прошу организовать работу в соответствии с требованиями указанных документов.

Приложение: ТИ 3100.25100.80020 - на 2 листах.
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Начальник управления по техническому

обслуживанию а/м – главный инженер



В.Т. Сычев

Завьялова

73-70-82
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